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UHLIG Z(f)P GmbH -

Flexibilisierung erfolgt | Innerstetal 16,
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Metallische Werkstoffe - Zugversuch 04.06.2020
DIN EN ISO 6892-1 2020-06 AA 11-09 Z h 01.10.2013 J J
Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur Herr Pfeffer ugversuc 2 2
Metallische Werkstoffe - Z h - Teil 2: 14.09.2018
etalische Yerkstofie - Zugversuch - Te] DIN EN ISO 6892-2 2018-09 AA 11-10 Warmzugversuch 11.08.2018 Ja Ja
Prifverfahren bei erhdhter Temperatur Herr Pfeffer
Standard Test Methods for Tension Testi f 15.04.2024
andard fest iethods tor Tension Testing o ASTM E8/ ESM 2025 AA 11-09 Zugversuch 01.10.2013 Ja Ja
Metallic Materials Herr Pfeffer
Standard Test Methods for Elevated T t 25.10.2021
andard Test Metnods for tlevated Temperature ASTM E 21 2020 AA 11-10 Warmzugversuch 11.08.2018 Ja Ja
Tension Tests of Metallic Materials Herr Pfeffer
Zerstoren(fle Prifung von SchweiRverbindungen an DIN EN ISO 4136 2022-09 02.01.2023 AA 11-09 Zugversuch 01.10.2013 Ia Ia
metallischen Werkstoffen - Querzugversuch Herr Pfeffer
Tension Test ASME SECTION IX QW-150 2023 05.02.2024 AA 11-09 Zugversuch 01.10.2013 Ja Ja
Herr Pfeffer
Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an 26.05.2019
metallischen Werkstoffen - Ldngszugversuch an DIN EN ISO 5178 2019-05 s AA 11-09 Zugversuch 01.10.2013 Ja Ja
) ) X i Herr Pfeffer
Schweilgut in Schmelzschweilverbindungen
Metallische Werkstoffe; Harteprif h Vick 18.01.2024
etallische Werkstolle; Hartepruiung nach vickers DIN EN ISO 6507-1 2024-01 AA 11-06 Hirteprifung 17.01.2024 Ja Ja
(HV1; HV5; HV10) Herr Pfeffer
Standard Test Methods for Vickers Hard d 16.10.2023
andard Test ethods for Vickers Haraness an ASTM E 92 2023 AA 11-06 Harteprifung 17.01.2024 Ja Ja
Knoop Hardness of Metallic Materials Herr Pfeffer
Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an
tallischen Werkstoffen — Harteprif - 12.07.2018
metallischen Yerkstorien —Hartepruiung DIN EN ISO 9015-1 2011-05 AA 11-06 Hirteprifung 17.01.2024 Ja Ja
Teil 1: Harteprufung fur Herr Pfeffer
LichtbogenschweiBverbindungen
Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an 12.07.2018
metallischen Werkstoffen — Harteprifung — DIN EN ISO 9015-2 2016-10 T AA 11-06 Harteprifung 17.01.2024 Ja Ja
. . u . . . Herr Pfeffer
Teil 2: Mikroharteprifung an SchweiBverbindungen
. . 27.09.2021 .
Metallische Werkstoffe - Biegeversuch DIN EN ISO 7438 2021-03 AA 11-11 Biegeversuch 27.09.2021 Ja Ja
Herr Pfeffer
Zerstorende Prif SchweiBRnaht 02.05.2023
erstorende Frifungen von schweinanten an DIN EN IS0 5173 2023-05 AA 11-11 Biegeversuch 02.05.2023 Ja Ja
metallischen Werkstoffen - Biegeprifungen Herr Pfeffer
. 05.02.2024 .
Guided-bend test ASME SECTION IX QW-160 2023 AA 11-11 Biegeversuch 02.05.2023 Ja Ja
Herr Pfeffer
Standard Test Method for Guided Bend Test f 27.09.2021
ancard Test Method tor Guided Bend Test o ASTM E 190 2021 AA 11-11 Biegeversuch 02.05.2023 Ja Ja
Ductility of Welds Herr Pfeffer
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Zerstorende Prifung von SchweiRverbindungen an 23.05.2018
DIN EN ISO 9017 2018-04 AA 11-12 Bruchprfi 01.10.2013 J J
metallischen Werkstoffen - Bruchpriifung Herr Pfeffer ruchprutung 2 2
. . 07.04.2016 )
Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringfaltversuch DIN EN ISO 8492 2014-03 Herr Hampe AA 11-14 Ringfaltversuch 18.08.2014 Ja Ja
Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbi h 05.09.2017
etallische Yerkstofte - Rerbschlagblegeversud DIN EN 1SO 148-1 2017-05 AA 11-04 Kerbschlagbiegeversuch | 05.09.2017 Ja Ja
nach Charpy - Teil 1: Prufverfahren Herr Hampe
Standard Test Methods for Notched Bar | t 01.07.2025
andard 1est Methods tor Notched Bar impac ASTM E23 2025 AA 11-04 Kerbschlagbiegeversuch | 05.09.2017 Ja Ja
Testing of Metallic Materials Herr Pfeffer
Zerstorende Prifung von SchweiRverbindungen an
metallls.chen We.rkstoffen - Makroskopische und BIN EN ISO 17639 2022-05 19.04.2022 AA 11-15 Makro/Mll.«o" 01.07.2021 Ia Ia
mikroskopische Untersuchungen von Herr Pfeffer [ Untersuchung von Schweifndhten
SchweiRnédhten
hl - Mikroph hische Besti 7.04.2021
Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der DIN EN ISO 643 2020-06 07.04.20 AA 11-16 KorngréRenbestimmung | 07.04.2021 Ja Ja
scheinbaren KorngroRe Herr Pfeffer
Standard Test Methods for Det: ining A 31.07.2024
andard Test Methods for Determining Average ASTM E112 2024 AA 11-16 KorngréRenbestimmung |  07.04.2021 Ja Ja
Grain Size Herr Pfeffer
Manuelle"Punktzahlmethode zur st.atls.tlschen 26.04.2024 AA11-17
Abschatzung des Volumenanteils eines 1SO 9042 2024-04 N . . 01.10.2013 Ja Ja
. . o K . Herr Pfeffer Gefugebestandteilauszahlung
Gefugebestandteiles mit Hilfe eines Punktgitters
Standard Test Method for Det ining Vol 13.11.2019 AA 11-17
andarc Test Method tor betermining Volume ASTM E562 2019 i o 01.10.2013 Ja Ja
Fraction by Systematic Manual Point Count Herr Pfeffer Gefuigebestandteilauszahlung
Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung -
28.07.2021 11-1 i i
DIN EN 1SO 1463 2021-08 8.07.20 AA 11-18 Mirkoskopische 27.07.2021 Ja Ja
. . Herr Pfeffer Schichtdickenmessung
Mikroskopisches Verfahren
Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stahle 10.11.2016
gegen DIN EN ISO 3651-2 1998-08 o AA 11-05 IK-Test 10.11.2016 Ja Ja
. . R . Herr Hampe
interkristalline Korrosion
Prifung der Bestandigkeit hochlegierter, 10.11.2016
korrosionsbestandiger Werkstoffe gegen SEP 1877 1994-07 e AA 11-05 IK-Test 10.11.2016 Ja Ja
. . K . Herr Hampe
interkristalline Korrosion
Standard Practices for Detecting S tibility t 10.11.2016
ancard Fractices Tor Detecting susceptiblity to ASTM A262 Prac. E 2015 AA 11-05 IK-Test 10.11.2016 Ja Ja
Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels Herr Hampe
Standard Practices for Detecting Susceptibility to 19.05.2022
Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels ASTM A262 Prac. C 2015 He.rr I;feffer AA-11-20 Huey Test 19.05.2022 Ja Ja
(NITRIC ACID TEST)
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Ermittl der Bestandigkeit nichtrostender Stahl 19.05.2022
rmittiung der Bestandigkelt nichtrostender stahie DIN EN ISO 3651-1 1998-08 AA-11-20 Huey Test 19.05.2022 Ja Ja
gegen interkristalline Korrosion (Huey-Test) Herr Pfeffer
Prifung der Bestandigkeit nichtrostender 19.05.2022
austenitischer Stihle gegen SEP 1870 1979-06 He.rr I;feffer AA-11-20 Huey Test 19.05.2022 Ja Ja
interkristallinen Angriff (Priifung nach Huey)
Standard Test Methods for Detecting Susceptibility 31.07.2024
to Intergranular Corrosion in Wrought, Nickel-Rich, ASTM G28 Prac. A+ B 2022 He}r I;feffer AA-11-21 ASTM G28 19.05.2022 Ja Ja
Chromium-Bearing Alloys
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